VALMONT

Stupy oswietleniowe

1. Stupy oswietleniowe wykonywane sg ze stali o grubosci 2,5; 3; 4 oraz 5mm w gatunkach
S235 oraz S355

2. Konstrukcje produkowane sg w dwoch przekrojach — osmiokatnym oraz okragtym o
zbieznosciach 10, 12, 14 oraz 17mm na kazdy metr wysokosci stupa.

3. Trzony konstrukcji wykonywane s3g w technologii spawania plazmowego, ktéra
charakteryzuje sie brakiem lica spoiny. Ma to duze znaczenie w procesie poniewaz w
przypadku spoiny plazmowej nie wystepuja zadne narosty cynku, ktére obnizaja jego
jakos¢, struktura cynku na spoinie jest taka sama jak na blasze. Trzeba rowniez wspomnie¢ o
funkcji ozdobnej takiego spawu, jest on praktycznie niewidoczny po procesie cynkowania
ogniowego (malowania).

4. Kazdy stup w zaleznosci od wysokosci wyposazony jest w podstawe wykonang ze stali S420MC o
geometrii

a. grubosci 4mm, wymiarach zewnetrznych 271mm x 271mm, otworami pod kotwy 21mm x
31mm, otworem wewnetrznym o Srednicy 82mm oraz wysokosci 24mm

b. grubosci 6mm, wymiarach zewnetrznych 412mm x 412mm, otworami pod kotwy 32mm x
54mm, otworem wewnetrznym o $rednicy 132mm oraz wysokosci 36mm.

5. Stupy wyposazone sa we wneki rewizyjne umozliwiajgce tatwy i szybki dostep do tabliczki
bezpiecznikowej. Pokrywa drzwiczek mocowana jest za pomoca jednej Sruby nimbusowej z tbem
grzybkowym M10x30.

6. Kazdy stup wyposazony jest w uchwyt uziemienia, ktéry znajduje sie wewnatrz stupa na
wysokosci dolnej krawedzie drzwiczek.

7. Wszystkie konstrukcje zabezpieczone sa antykorozyjnie przy zastosowaniu technologii
cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN 1461.

8. Obliczenia wytrzymatosciowe stupdw spetniaja wymagania normy wiatrowej PN-77/B-0211

9. Wszystkie konstrukcje znakowane sa znakiem CE za zgodnos¢ z PN-EN 40-5 potwierdzone
Deklaracjg Wtasnosci Uzytkowych.

Konstrukcje wsporcze

1. Konstrukcja wsporcze (wysiegnik) z rodzi OC, KC oraz KCC pod oprawy oswietleniowe
charakteryzuja sie:



a. Promieniem giecia R=779mm oraz R=1380mm.
Materiatem — rura o $rednicy fi60, grubos¢ scianki od 2,9mm do 5mm, stal S235
oraz 355

c. Katem pochylenia -5, 10, 15 stopni.
Spetniajg wymagan normy PN-EN 40-2

e. Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowaniem ogniowe zgodnie z norma EN
1461.
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